
Acero EN 10083-2 C18E vs. EN 10277 C18 vs. EN 10278 C15E: composiciÃ³n,
diferencias y equivalencias

DescripciÃ³n

IntroducciÃ³n

Al seleccionar el grado de acero adecuado para su proyecto, es fundamental comprender las
diferencias sutiles en composiciÃ³n y normas. EN 10083-2 C18E, EN 10277 C18 y EN 10278 C15E se
utilizan ampliamente en los sectores automotriz, de maquinaria e ingenierÃa generalâ??pero Â¿cÃ³mo
se comparan?

Esta guÃa desglosa su composiciÃ³n quÃmica, similitudes, diferencias clave y posibles
equivalencias. AdemÃ¡s, descubra cÃ³mo SteelMet Industries suministra estos grados en
mÃºltiples formas, tamaÃ±os y condiciones para satisfacer sus necesidades especÃficas.

ComparaciÃ³n de la composiciÃ³n quÃmica

Elemento (%) EN 10083-2 C18E EN 10277 C18 EN 10278 C15E
Carbono (C) 0.15 â?? 0.21 0.15 â?? 0.21 0.12 â?? 0.18

Silicio (Si) 0.15 â?? 0.40 â?¤ 0.40 â?¤ 0.40

Manganeso (Mn) 0.60 â?? 0.90 0.60 â?? 0.90 0.60 â?? 0.90

FÃ³sforo (P) â?¤ 0.025 â?¤ 0.035 â?¤ 0.035

Azufre (S) â?¤ 0.025 â?¤ 0.035 â?¤ 0.035

Cromo (Cr) â?¤ 0.40 â?¤ 0.40 â?¤ 0.40

Otros elementos â?? â?? Se puede aÃ±adir plomo (Pb)

ð??¹ ConclusiÃ³n clave: Aunque C18E y C18 son casi idÃ©nticos quÃmicamente, C15E tiene un
contenido de carbono ligeramente menor y puede incluir plomo para mejorar la maquinabilidad.
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Principales similitudes y diferencias

â?? Similitudes:

â? Aceros de medio carbono â?? Buen equilibrio entre resistencia y conformabilidad.
â? Rangos de manganeso y silicio â?? Comparables en los tres grados.
â? Aplicaciones generales â?? Se utilizan en engranajes, ejes, pernos y componentes estructurales.

â•? Diferencias:

ð??¸ EN 10083-2 C18E â?? LÃmites de P y S mÃ¡s estrictos (â?¤0.025%), optimizado para temple y
revenido.
ð??¸ EN 10277 C18 â?? DiseÃ±ado para productos de acero brillante (barras acabadas en frÃo).
ð??¸ EN 10278 C15E â?? Menor contenido de carbono (0.12-0.18%) y puede contener plomo para
aplicaciones de mecanizado libre.

Equivalencias y grados alternativos

EN 10083-2 C18E â?? EN 10277 C18 (quÃmicamente similares, pero con normas de
procesamiento diferentes).

EN 10278 C15E es similar a AISI 1117 (sin plomo) o 12L14 (con plomo) para mecanizado.

Â¿QuÃ© grado de acero deberÃa elegir?

Â¿Necesita alta resistencia despuÃ©s del tratamiento tÃ©rmico? â?? EN 10083-2 C18E

Â¿Componentes de acero brillante de precisiÃ³n? â?? EN 10277 C18

Â¿Maquinabilidad superior? â?? EN 10278 C15E

En SteelMet Industries, suministramos estos grados de acero en:
ð??¹ Barras redondas, barras planas, barras hexagonales
ð??¹ Estiradas en frÃo, torneadas o rectificadas con precisiÃ³n
ð??¹ TamaÃ±os y condiciones personalizados (recocido, endurecido, etc.)

ð??? ContÃ¡ctenos hoy mismo para obtener una cotizaciÃ³n adaptada a los requisitos de su
proyecto.
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ConclusiÃ³n

Comprender las diferencias entre EN 10083-2 C18E, EN 10277 C18 y EN 10278 C15E ayuda a
seleccionar el material adecuado para durabilidad, maquinabilidad o tratamiento tÃ©rmico.

SteelMet Industries mantiene estos grados en mÃºltiples formas y condicionesâ??garantizando
que obtenga exactamente la soluciÃ³n de acero adecuada para su aplicaciÃ³n.
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