
AÃ§o EN 10083-2 C18E vs. EN 10277 C18 vs. EN 10278 C15E: composiÃ§Ã£o,
diferenÃ§as e equivalÃªncias

DescriÃ§Ã£o

IntroduÃ§Ã£o

Ao selecionar o grau de aÃ§o adequado para o seu projeto, Ã© fundamental compreender as
diferenÃ§as subtis na composiÃ§Ã£o e nas normas. EN 10083-2 C18E, EN 10277 C18 e EN 10278
C15E sÃ£o amplamente utilizados nos setores automÃ³vel, de maquinaria e de engenharia
geralâ??mas como se comparam?

Este guia detalha a sua composiÃ§Ã£o quÃmica, semelhanÃ§as, principais diferenÃ§as e possÃ­
veis equivalÃªncias. AlÃ©m disso, descubra como a SteelMet Industries fornece estes graus em
mÃºltiplas formas, dimensÃµes e condiÃ§Ãµes para satisfazer as suas necessidades especÃficas.

ComparaÃ§Ã£o da composiÃ§Ã£o quÃmica

Elemento (%) EN 10083-2 C18E EN 10277 C18 EN 10278 C15E
Carbono (C) 0.15 â?? 0.21 0.15 â?? 0.21 0.12 â?? 0.18

SilÃcio (Si) 0.15 â?? 0.40 â?¤ 0.40 â?¤ 0.40

ManganÃªs (Mn) 0.60 â?? 0.90 0.60 â?? 0.90 0.60 â?? 0.90

FÃ³sforo (P) â?¤ 0.025 â?¤ 0.035 â?¤ 0.035

Enxofre (S) â?¤ 0.025 â?¤ 0.035 â?¤ 0.035

CrÃ³mio (Cr) â?¤ 0.40 â?¤ 0.40 â?¤ 0.40

Outros elementos â?? â?? O chumbo (Pb) pode ser adicionado

ð??¹ ConclusÃ£o principal: Embora C18E e C18 sejam quase idÃªnticos quimicamente, C15E
apresenta um teor de carbono ligeiramente inferior e pode incluir chumbo para melhorar a
maquinabilidade.
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Principais semelhanÃ§as e diferenÃ§as

â?? SemelhanÃ§as:

â? AÃ§os de mÃ©dio carbono â?? Bom equilÃbrio entre resistÃªncia e conformabilidade.
â? Intervalos de manganÃªs e silÃcio â?? ComparÃ¡veis nos trÃªs graus.
â? AplicaÃ§Ãµes gerais â?? Utilizados em engrenagens, veios, parafusos e componentes estruturais.

â•? DiferenÃ§as:

ð??¸ EN 10083-2 C18E â?? Limites de P e S mais rigorosos (â?¤0.025%), otimizado para tÃªmpera e
revenido.
ð??¸ EN 10277 C18 â?? Concebido para produtos de aÃ§o brilhante (barras acabadas a frio).
ð??¸ EN 10278 C15E â?? Menor teor de carbono (0.12-0.18%) e pode conter chumbo para
aplicaÃ§Ãµes de corte livre.

EquivalÃªncias e graus alternativos

EN 10083-2 C18E â?? EN 10277 C18 (quimicamente semelhantes, mas com normas de
processamento diferentes).

EN 10278 C15E Ã© semelhante a AISI 1117 (sem chumbo) ou 12L14 (com chumbo) para
maquinaÃ§Ã£o.

Que grau de aÃ§o deve escolher?

Precisa de elevada resistÃªncia apÃ³s o tratamento tÃ©rmico? â?? EN 10083-2 C18E

Componentes de aÃ§o brilhante de precisÃ£o? â?? EN 10277 C18

Maquinabilidade superior? â?? EN 10278 C15E

Na SteelMet Industries, fornecemos estes graus de aÃ§o em:
ð??¹ Barras redondas, barras chatas, barras hexagonais
ð??¹ Estiradas a frio, torneadas ou retificadas com precisÃ£o
ð??¹ DimensÃµes e condiÃ§Ãµes personalizadas (recozido, endurecido, etc.)

ð??? Contacte-nos hoje para obter uma cotaÃ§Ã£o adaptada aos requisitos do seu projeto!

STEELMET INDUSTRIES
+91-712-2728071 | www.steelmet.in

Steelmet Industries - Bright Bars, Alloy

Steels, Free Cutting Steels, Stainless Steels

Page 2
Steelmet Industries | 8 Bhagwagar Bhawan, CA Road, Nagpur 440018, MH INDIA



ConclusÃ£o

Compreender as diferenÃ§as entre EN 10083-2 C18E, EN 10277 C18 e EN 10278 C15E ajuda a
selecionar o material adequado para durabilidade, maquinabilidade ou tratamento tÃ©rmico.

A SteelMet Industries mantÃ©m estes graus em mÃºltiplas formas e condiÃ§Ãµesâ??garantindo
que obtÃ©m exatamente a soluÃ§Ã£o de aÃ§o adequada Ã  sua aplicaÃ§Ã£o.
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